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processamento de ouro, contribuindo para a conservação de recursos hídricos e a redução do 
impacto ambiental associado à mineração de ouro. Futuras pesquisas podem se concentrar no 
desenvolvimento de métodos para recuperação de outros elementos valiosos presentes nos 
efluentes, visando a maximização da eficiência e a ampliação do potencial de reaproveitamento 
desses recursos. 
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Resumo 

     Projetar edificações sustentáveis é essencial para reduzir impactos ao longo do ciclo de vida. Este 
estudo avaliou o impacto ambiental de sistemas construtivos, comparando os sistemas construtivos em 
alvenaria estrutural com blocos cerâmicos e em taipa de pilão, para uma habitação de interesse social 
(HIS). Quantificou-se materiais nas fases pré-operação e operação. Resultados indicam que a fase de 
pré-operação é mais relevante para ambos os sistemas. A comparação revelou que a taipa de pilão tem 
impactos 1,68 vezes menores que a alvenaria estrutural. Essas conclusões contribuem para a literatura 
nacional sobre Avaliação do Ciclo de Vida na construção civil, auxiliando nas tomadas de decisões 
profissionais e acadêmicas. 

Palavras-chave: avaliação do ciclo de vida; construção sustentável; construção com terra 

 

Abstract 

Designing sustainable buildings is crucial for reducing impacts throughout their lifecycle. This study 
evaluated the environmental impact of construction systems, comparing structural masonry with 
ceramic blocks and rammed earth in social housing. Materials were quantified in the pre-operation 
and operation phases. Results indicate that the pre-operation phase is more relevant for both systems. 
The comparison revealed that rammed earth has 1.68 times lower impacts than masonry. These 
findings contribute to the national literature on Life Cycle Assessment in construction, aiding in 
professional and academic decision-making. 

Keywords: life cycle assessment; sustainable construction; earthen building 
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REJEUNTE, INTERNO / EXTERNO - 5Kg - COR: BRANCO SC 3 
ARGAMASSA COLANTE - 5K - PISO, RODAPÉ E SOLEIRAS - 49.62M2 = 300KG ARGAMASSA SC 60 
PINTURAS PAREDES E TETOS   
TINTA ACRÍLICA FOSCA RENDE MUITO, 18 L, INTERNA M2 246.48 
TINTA ACRÍLICA FOSCA RENDE MUITO, 18 L, EXTERNA M2 102.52 
VERNIZ SPARLACK NEUTREX PARA MADEIRA ,3,6 L - COR: CASTANHO AVERMELHADO - SPARLACK M2 8.19 
SELADOR DE PAREDE ACRÍLICO, 18L, INTERNA/EXTERNA - SUVINIL M2 349.00 
COBERTURA   
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE 
PARA TELHAS METÁLICAS,INCLUSIVE PINTURA PRIMER M2 92.30 

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 16 CHAPAS, ISOLANTE EM POLIURETANO, I:10%, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR: 
BRANCO, DIMENSÕES DA COBERTURA 1155x803CM, DIMENSÕES DA CHAPA 103x570m. M2 92.30 

CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40 - L: 30CM M 1.00 
RUFO LATERAL EM AÇO GALVANIZADO M 6.00 
CALHA EM AÇO GALVANIZADO, MOLDURA PARA BEIRAL 28", 2M M 16.06 
PINTURA DOS RUFOS E CALHAS, COR: BRANCO COM TINTA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃO M 23.06 
PERGOLADO EM MADEIRA, TERÇA 6x12CM - ESPAÇO GOURMET M 4.50 
PERGOLADO EM MADEIRA, CAIBRO 5x6CM - ESPAÇO GOURMET M 5.19 
PERGOLADO EM MADEIRA, TERÇA 6x12xcm - GARAGEM M 15.00 
BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS   
LAVATÓRIO MARAJÓ CANTO 30x30x15CM, COR: BRANCO UNID 1 
CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA OVAL IL65 14x40x30CM - COR: BRANCO UNID 2 
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6L SAÍDA VERTICAL  - COR: BRANCO UNID 3 
CUBA EM INOX SIMPLES 40x34x15CM UNID 1 
TANQUE SIMPLES RETANGULAR EM AÇO INOX CROMADO 30L UNID 1 
TORNEIRA PARA PAREDE DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR BICA BAIXA CROMADO PERTUTTI - DOCOL UNID 1 
TORNEIRA PARA PAREDE DE JARDIM BICA BAIXA CROMADO PRIMOR - DOCOL UNID 2 
TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADA PERTUTTI - DOCOL UNID 3 
TORNEIRA FECHAMENTO ALTOMÁTICO PARA PIA DE BANHEIRO CROMADO PRESSMATIC COMPACT - DOCOL UNID 3 
PISCINA NAAMA COMPACTA 300x180/80CM,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO UNID 1 
CHURRASQUEIRA DE CONCRETO REFRATÁRIO 74CM COM COIFA PROFONGADA UNID 1 
COLUNA TORRE EM IXOX H: 30CM PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UNID 11 
TUBO DE INOX ESCOVADO D:4,4CM - FIXADO NA ALVENARIA , INSTALADO A  92CM DO CHÃO - CORRIMÃO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO M 6.55 

TUBO DE INOX ESCOVADO D:4,4CM  PARA GUARDA-CORPO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO M 4.15 
TUBO DE INOX ESCOVADO PARA MONTANTE, D:5CM, H: 110CM  - GUARDA-CORPO M 9.90 
TUBO DE INOX ESCOVADO D: 2CM - GUARDA CORPO,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO M 29.05 
ROSETA DE INOX ESCOVADO D: 4.4CM PARAFUSADO NO PISO PARA FIXAR O GUARDA-CORPO,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO PÇ 9.00 
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO OU EQUIVALENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TODOD OS ITENS 
PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE UNID 2 

BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS 227.5x40CM, E: 3CM - BANCADA ALTA UNID 1 
BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS 180x60CM, E: 3CM - COM FURO PARA FOGÃO UNID 1 
BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS 100x60CM, E: 3CM - COM FURO PARA CUBA EM INOX UNID 1 
BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS 60x60CM, E : 3CM UNID 1 
BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS 207.5x60CM, E: 3CM - COM FURO PARA TANQUE DE INOX UNID 1 
BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS 50x65CM, E: 3CM - COM FURO PARA CUBA UNID 2 
FERRAGENS COMPLETA PARA O BOX UNID 2 
CAIXA D'ÁGUA 500L UNID 2 
PAISAGISMO, URBANISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES   
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL M2 24.77 
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1. Introdução 

A indústria da construção civil desempenha um papel de extrema importância nas 
atividades econômicas e sociais de um país. No entanto, é crucial reconhecer que essa mesma 
indústria tem sido uma grande geradora de impactos ambientais. Diante desse cenário, torna-
se imperativo buscar qualificações e técnicas mais apropriadas e vantajosas para a construção 
de edifícios cada vez mais sustentáveis [1, 2]. Como estratégia para mitigar os impactos no 
setor da construção, diversas medidas têm sido propostas. Isso inclui a exploração das 
condições naturais locais, a gestão sustentável da implantação da obra, a utilização de 
matérias-primas que promovam a ecoeficiência do processo, a minimização do consumo 
energético e a adoção dos princípios de reduzir, reutilizar, reciclar e dispor adequadamente 
dos resíduos sólidos, entre outras ações [3]. Além disso, a incorporação de novos processos, 
metodologias, materiais, tecnologias e métodos construtivos que incentivem práticas mais 
sustentáveis e competitivas tem se mostrado uma alternativa eficaz para aumentar a eficiência 
das construções ao longo de seu ciclo de vida [4]. Nesse sentido, nas últimas décadas as 
técnicas vernáculas de construção com terra (adobe, taipa de pilão, taipa de mão, COB, por 
exemplo) têm sido revisitadas em virtude do desempenho associado ao conforto térmico, 
eficiência energética e quanto a logística associada ao sistema (disponibilidade local, mínimo 
processamento de matéria-prima e a reciclagem e reutilização), representando uma alternativa 
aos sistemas construtivos correntes [5, 6, 7]. 

Em se tratando dos sistemas construtivos convencionais, a alvenaria estrutural com bloco 
cerâmico (AEC) que apresentam coordenação modular, podem proporcionar a otimização do 
consumo de matérias-primas e recursos energéticos na construção e, consequentemente, a 
redução de resíduos gerados. Contudo, estes sistemas tradicionais ainda empregam materiais 
que demandam alto gasto energético em sua cadeia produtiva, como é o caso dos ligantes 
aéreos e hidráulicos, aço e produtos que passaram por processo de queima. Assim, a escolha 
por sistemas construtivos alternativos na etapa de projeto pode ser vantajosa em termos de 
redução dos impactos ambientais, a exemplo da taipa de pilão (TP). No entanto, antes que 
novos materiais de construção civil sejam rotulados como sustentáveis, é fundamental 
compreender os ganhos para o setor produtivo e a redução de impactos para o meio ambiente. 
Nesse sentido, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) surge como uma metodologia essencial 
para fornecer um quadro geral de todos os aspectos ambientais e impactos potenciais 
associados a esses produtos durante seu ciclo de vida completo [8]. Assim, o objetivo deste 
estudo é avaliar os impactos ambientais dos sistemas construtivos em AEC e TP para uma 
residência Habitacional de Interesse Social (HIS), mediante o emprego da metodologia da 
Avaliação do Ciclo de Vida. 

2. Procedimentos Metodológicos 

O estudo de caso foi conduzido em uma residência térrea de 51 m2 projetada para atender 
às demandas das HISs e o desempenho de uma construção tradicional dentro do contexto 
brasileiro. A avaliação dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida da edificação 
considerou os sistemas construtivos AEC e TP. Os detalhes referentes aos sistemas 
construtivos e um croqui arquitetônico estão apresentados na Figura 1, base para ambos os 
sistemas construtivos. Para o sistema construtivo em TP foram realizadas adaptações no 
projeto, de modo a atender aos requisitos estabelecidos na NBR 17014 [9], na Portaria n° 959 
[10] e às recomendações de profissionais da área. As etapas consideradas foram de 
subestrutura, superestrutura, vedações e cobertura, com a descrição dos materiais 
apresentados no Quadro 1. A terra empregada nas paredes de TP e sua dosagem estão em 
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conformidade com as recomendações delineadas por Caldas et al. [11] e com os padrões 
estabelecidos pela NBR 17014 [9]. Maiores detalhamentos acerca do quantitativo de materiais 
de ambos o sistema, podem ser encontrados no estudo de Castilho [12]. 

 
Figura 1: Simplificação dos sistemas construtivos e croqui arquitetônico. Fonte: Adaptado de Castilho [12] 

Quadro 1: Descrição resumida dos materiais conforme o sistema construtivo 

Etapa/Sistema construtivo AEC TP 

Fundação Radier em concreto com 
impermeabilizante asfáltico 

Viga Baldrame com 
impermeabilizante asfáltico 

Parede autoportante 
(espessura 15 centímetros; 
pé direito 2,70 metros) 

Bloco estrutural cerâmico argamassado e 
preenchido com graute e aço 

Mistura de terra e cimento: (70% 
areia, 30% argila e 5% cimento 
CPII-Z-32)* 

Verga/contraverga Canaleta estrutural cerâmica preenchida 
com graute e aço Madeira 

Revestimento Sistema chapisco e emboço 
Contrapiso 

Resina acrílica 
Contrapiso 

Laje Vigotas treliçadas com placa de EPS Vigotas treliçadas com lajotas 
cerâmicas 

Cobertura Estrutura de madeira com telha de 
concreto 

Estrutura de madeira com telha 
cerâmica 

(*) Os teores dos materiais empregados foram determinados conforme os requisitos apresentados na norma 
ABNT 17014 [13]. 
Fonte: Castilho [12] 

2.1. Desenvolvimento da ACV 
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Para o desenvolvimento da ACV seguiu-se a estrutura apresentada nas normas ABNT 
14040 [14] e 14044 [15], empregando-se o software SimaPro 9.1.1 com a base de dados 
Ecoinvent 3.8 e o método CML-baseline, analisadas todas as categorias de impacto deste 
último. A análise contempla o ciclo de vida de uma HIS térrea, para referidos sistemas 
construtivos, do “berço ao portão”, que abrange duas fases do ciclo de vida, referentes à pré-
operação e operação, sendo considerados os materiais de construção utilizados para a 
fabricação das HISs e reposições de materiais durante sua vida útil. Na pré-operação foram 
considerados os materiais necessários até a finalização da construção, já na fase de operação 
somente as substituições necessárias de materiais durante o uso da construção devido à 
processos de manutenção foram consideradas. Ademais, tomou-se como base uma vida útil de 
50 anos de construção [16]. Explicita-se que não foram considerados a produção e 
manutenção de infraestrutura (máquinas e meios de transporte, por exemplo.), o transporte do 
insumo água, a energia consumida pela edificação e, ainda, a lona plástica 150 micras 
referente à execução do radier.  

Para os dados de entrada (primários), levou-se em conta as quantidades de insumos 
levantadas para as habitações de cada sistema construtivo e estimados a partir do estudo de 
caso. Para os dados de saída (secundários), foram extraídos da base de dados Ecoinvent, 
disponível no software Simapro. Na fase inventário do ciclo de vida, o processo de cadastro 
dos insumos no software Simapro para as duas fases da ACV foi discriminado a partir da 
utilização de dados secundários extraídos da base Ecoinvent. A versão da base de dados 
utilizada para o cadastro dos materiais foi a Ecoinvent 3.8 – allocation, cut-off by 
classification – unit. No Quadro 2 estão descritos os materiais presentes no quantitativo dos 
sistemas construtivos e os correspondentes selecionados na base de dados. 

Quadro 2: Materiais selecionados na base de dados 

Material Correspondente na base de dados 

Aço Steel, low-alloyed, hot rolled {RoW}| production | Cut-off, U 
Água Tap water {BR}| tap water production, conventional treatment | Cut-off, U 
Areia Sand {BR}| market for sand | Cut-off, U 
Argila Clay {RoW}| clay pit operation | Cut-off, U 

Bloco cerâmico Clay brick {GLO}| market for | Cut-off, U 
Brita Gravel, crushed {BR}| market for gravel, crushed | Cut-off, U 

Cimento Portland Cement, Portland {BR}| market for cement, Portland | Cut-off, U 
Cal hidratada Lime, packed {RoW}| lime production, milled, packed | Cut-off, U 

Compensado plastificado Plywood, for outdoor use {RoW}| production | Cut-off, U 
Madeira pinus (forma de 

concretagem) Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {RoW}| market for | Cut-off, U 

Impermeabilizante asfáltico Bitumen seal, VA4 {RoW}| production | Cut-off, U 
Lajota cerâmica Clay brick {GLO}| market for | Cut-off, U 

Madeira pinus (demais usos) Sawnwood, hardwood, dried (u=10%), planed {RER}| market for | Cut-off, U 
Placa EPS Polystyrene, general purpose {RoW}| production | Cut-off, U 

Telha cerâmica Ceramic tile {RoW}| production | Cut-off, U 
Telha de concreto Concrete roof tile {RoW}| production | Cut-off, U 

Verniz acrílico Acrylic varnish, without water, in 87.5% solution state {RoW}| acrylic varnish 
production, product in 87.5% solution state | Cut-off, U 

Fonte: Castilho [12] 
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manutenção de infraestrutura (máquinas e meios de transporte, por exemplo.), o transporte do 
insumo água, a energia consumida pela edificação e, ainda, a lona plástica 150 micras 
referente à execução do radier.  

Para os dados de entrada (primários), levou-se em conta as quantidades de insumos 
levantadas para as habitações de cada sistema construtivo e estimados a partir do estudo de 
caso. Para os dados de saída (secundários), foram extraídos da base de dados Ecoinvent, 
disponível no software Simapro. Na fase inventário do ciclo de vida, o processo de cadastro 
dos insumos no software Simapro para as duas fases da ACV foi discriminado a partir da 
utilização de dados secundários extraídos da base Ecoinvent. A versão da base de dados 
utilizada para o cadastro dos materiais foi a Ecoinvent 3.8 – allocation, cut-off by 
classification – unit. No Quadro 2 estão descritos os materiais presentes no quantitativo dos 
sistemas construtivos e os correspondentes selecionados na base de dados. 

Quadro 2: Materiais selecionados na base de dados 

Material Correspondente na base de dados 

Aço Steel, low-alloyed, hot rolled {RoW}| production | Cut-off, U 
Água Tap water {BR}| tap water production, conventional treatment | Cut-off, U 
Areia Sand {BR}| market for sand | Cut-off, U 
Argila Clay {RoW}| clay pit operation | Cut-off, U 

Bloco cerâmico Clay brick {GLO}| market for | Cut-off, U 
Brita Gravel, crushed {BR}| market for gravel, crushed | Cut-off, U 

Cimento Portland Cement, Portland {BR}| market for cement, Portland | Cut-off, U 
Cal hidratada Lime, packed {RoW}| lime production, milled, packed | Cut-off, U 

Compensado plastificado Plywood, for outdoor use {RoW}| production | Cut-off, U 
Madeira pinus (forma de 

concretagem) Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {RoW}| market for | Cut-off, U 

Impermeabilizante asfáltico Bitumen seal, VA4 {RoW}| production | Cut-off, U 
Lajota cerâmica Clay brick {GLO}| market for | Cut-off, U 

Madeira pinus (demais usos) Sawnwood, hardwood, dried (u=10%), planed {RER}| market for | Cut-off, U 
Placa EPS Polystyrene, general purpose {RoW}| production | Cut-off, U 

Telha cerâmica Ceramic tile {RoW}| production | Cut-off, U 
Telha de concreto Concrete roof tile {RoW}| production | Cut-off, U 

Verniz acrílico Acrylic varnish, without water, in 87.5% solution state {RoW}| acrylic varnish 
production, product in 87.5% solution state | Cut-off, U 

Fonte: Castilho [12] 
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A versão utilizada não considera o reuso de resíduos ou produtos e materiais recicláveis, 
dessa maneira, os impactos consideram os impactos que ocorrem no processo produtivo sem a 
redução de materiais recicláveis [17]. Para mais, uma vez que a base de dados Ecoinvent 
utilizada se baseia no princípio de alocação, este procedimento não foi realizado durante o 
processo de desenvolvimento do inventário e levantamento de dados. Além disso, neste 
estudo, foram excluídos o contrapiso e a estrutura de madeira para o telhado, uma vez que 
suas quantidades são semelhantes em ambos os sistemas. Isso significa que não contribuem 
para a análise, uma vez que se trata de um comparativo. Por fim, explicita-se que os dados de 
caracterização, pós cálculo dos impactos de ambos os sistemas, foram normalizados. A 
normalização consiste em dividir os impactos gerados pelo produto, por categoria, pelos 
impactos gerados em alguma referência temporal e geográfica e pela população local ou 
mundial [18]. A base de dados normalizada empregada nesta pesquisa foi a World 2000, 
disponível no SimaPro para o método CML-baseline. 

3. Resultados e discussões 

Neste item serão apresentados os resultados relativos aos impactos ambientais da habitação 
nas fases de pré-operação e operação, das etapas construtivas e totais para ambos os sistemas 
construtivos. 

3.1. Impactos das fases de pré-operação e operação 

A participação das duas fases do ciclo de vida da residência, em relação às categorias de 
impactos do estudo, está apresentada na Figura 2.  

 
Figura 2:  Impactos das fases da construção na habitação para os sistemas em AEC e TP. Fonte: Adaptado de 

Castilho [12] 

Para ambos os sistemas construtivos, a fase de maior relevância do ciclo de vida para todas 
as categorias de impacto é a pré-operação. No sistema AEC, os impactos para todas as 
categorias analisadas na fase de pré-operação superam 80% do impacto total. No sistema TP, 
por outro lado, a fase de operação apresenta uma contribuição maior em relação à pré-
operação; no entanto, esta última ainda supera 50% dos impactos por categoria. Apesar dos 
avanços na durabilidade das estruturas modernas de terra, a exposição às intempéries, 
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juntamente com a falta de cura e estabilização adequadas do solo, pode resultar em uma maior 
necessidade de manutenção dessas construções [7]. Isso pode justificar a observação de uma 
contribuição maior da fase de operação do sistema em TP em comparação com a fase de 
construção no ciclo de vida do edifício. 

Destaca-se que, para o sistema em AEC, a ecotoxicidade aquática marinha apresenta maior 
contribuição na fase de pré-operação, representando cerca de 97% do total. Já para a fase de 
operação, a categoria de impacto com maior participação é a depleção abiótica, representando 
cerca de 16%. Para o sistema em TP, a maior contribuição na fase de pré-operação é referente 
à ecotoxicidade terrestre, atingindo cerca de 72%. De forma análoga ao sistema em AEC, na 
fase de operação, a depleção abiótica apresenta maior participação, representando cerca de 
50%. 

Tanto para o bloco cerâmico presente no sistema AEC quanto para a parede de TP, a terra 
é o principal insumo. No entanto, este material é utilizado em proporções distintas, já que os 
blocos cerâmicos não são maciços e geralmente possuem menor espessura em comparação 
com a parede de TP. Além disso, na fabricação dos blocos cerâmicos, há um processo de 
queima que requer uma alta demanda de energia. Como resultado, os impactos causados pela 
extração e consumo da terra são diluídos em relação às outras categorias influenciadas pelo 
consumo energético, no sistema em AEC. Por outro lado, para a TP, onde a terra é utilizada 
em seu estado natural, surge a hipótese de uma sobrecarga na categoria de impacto da 
ecotoxicidade terrestre em comparação com as demais, devido à ausência dessa diluição. 
Portanto, observa-se que o processo de queima da terra desempenha um papel relevante na 
geração de impactos ambientais durante a fase de pré-operação. 

3.2. Impactos das etapas construtivas  

A análise dos impactos dos materiais empregados na pré-operação de residências, 
abrangendo as fases de subestrutura, superestrutura, revestimento e cobertura, está delineada 
na Figura 3. No contexto do sistema em AEC, destaca-se a superestrutura (composta por 
elementos como alvenaria, vergas, contravergas e laje) como a principal fonte de impacto, 
representando aproximadamente 90% da ecotoxicidade aquática marinha. Por outro lado, a 
cobertura, materializada na forma de telhas de concreto, registrou contribuições mínimas, com 
destaque para a depleção abiótica, correspondendo a 5,6% do total. No que concerne ao 
revestimento, observou-se que esta etapa exerce uma influência mais significativa na 
categoria de aquecimento global, contribuindo com cerca de 28% do impacto total. Uma 
análise pormenorizada dos materiais utilizados, tanto na fase pré-operacional quanto na 
operacional, evidenciou que o bloco cerâmico se destaca como o principal contribuinte em 
todas as categorias consideradas, atingindo uma representatividade de aproximadamente 77% 
na ecotoxicidade aquática marinha, além de desempenhar um papel relevante nas categorias 
de depleção abiótica (derivada de combustíveis fósseis), depleção da camada de ozônio e 
aquecimento global. Por fim, o aço, o cimento Portland e as telhas de concreto também 
demonstraram contribuições significativas nas categorias analisadas. 

Para o sistema em TP, considerando tanto a fase de pré-operação quanto de operação da 
residência, constatou-se que a superestrutura (composta pela parede de TP, vergas, 
contravergas e laje) emerge como a etapa de maior impacto nas categorias avaliadas, com 
exceção da depleção abiótica, na qual a cobertura (telha cerâmica) registrou cerca de 59%. 
Destaca-se que a categoria mais relevante para a superestrutura é o aquecimento global, com 
64%. A subestrutura (fundação) alcançou uma contribuição máxima de cerca de 20% para a 
ecotoxicidade aquática de água doce. Por outro lado, o revestimento (verniz acrílico) é a etapa 
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Portanto, observa-se que o processo de queima da terra desempenha um papel relevante na 
geração de impactos ambientais durante a fase de pré-operação. 
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A análise dos impactos dos materiais empregados na pré-operação de residências, 
abrangendo as fases de subestrutura, superestrutura, revestimento e cobertura, está delineada 
na Figura 3. No contexto do sistema em AEC, destaca-se a superestrutura (composta por 
elementos como alvenaria, vergas, contravergas e laje) como a principal fonte de impacto, 
representando aproximadamente 90% da ecotoxicidade aquática marinha. Por outro lado, a 
cobertura, materializada na forma de telhas de concreto, registrou contribuições mínimas, com 
destaque para a depleção abiótica, correspondendo a 5,6% do total. No que concerne ao 
revestimento, observou-se que esta etapa exerce uma influência mais significativa na 
categoria de aquecimento global, contribuindo com cerca de 28% do impacto total. Uma 
análise pormenorizada dos materiais utilizados, tanto na fase pré-operacional quanto na 
operacional, evidenciou que o bloco cerâmico se destaca como o principal contribuinte em 
todas as categorias consideradas, atingindo uma representatividade de aproximadamente 77% 
na ecotoxicidade aquática marinha, além de desempenhar um papel relevante nas categorias 
de depleção abiótica (derivada de combustíveis fósseis), depleção da camada de ozônio e 
aquecimento global. Por fim, o aço, o cimento Portland e as telhas de concreto também 
demonstraram contribuições significativas nas categorias analisadas. 

Para o sistema em TP, considerando tanto a fase de pré-operação quanto de operação da 
residência, constatou-se que a superestrutura (composta pela parede de TP, vergas, 
contravergas e laje) emerge como a etapa de maior impacto nas categorias avaliadas, com 
exceção da depleção abiótica, na qual a cobertura (telha cerâmica) registrou cerca de 59%. 
Destaca-se que a categoria mais relevante para a superestrutura é o aquecimento global, com 
64%. A subestrutura (fundação) alcançou uma contribuição máxima de cerca de 20% para a 
ecotoxicidade aquática de água doce. Por outro lado, o revestimento (verniz acrílico) é a etapa 
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de menor contribuição, representando aproximadamente 11% para a oxidação fotoquímica. 
Além disso, observou-se que a telha cerâmica é o material de maior contribuição em todos os 
impactos ambientais avaliados para o sistema em TP, seguido pelo aço, verniz acrílico e lajota 
cerâmica. Uma análise específica dos materiais empregados na parede de TP (terra, água e 
cimento Portland) revela que, nas categorias analisadas, o impacto desses materiais é 
relativamente baixo, sendo inferior a 10% em todas elas. 

 
Figura 3:   Impactos das etapas da construção na habitação para os sistemas em AEC e TP. Fonte: Adaptado de 

Castilho [12] 

3.3. Impactos totais dos sistemas construtivos 

A Tabela 1 apresenta as contribuições das residências para as categorias de impacto 
consideradas, abrangendo tanto o sistema em AEC quanto em TP. Entre as onze categorias 
analisadas, o sistema em AEC demonstrou uma influência maior nos impactos em oito delas. 
O aquecimento global foi a categoria que apresentou a maior discrepância entre os sistemas 
construtivos investigados (149%), considerando a AEC como referência, seguida pela 
depleção da camada de ozônio (114%). Por outro lado, o sistema em TP registrou a maior 
contribuição para a depleção abiótica, atingindo uma diferença de aproximadamente 48% em 
relação ao AEC. 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que o perfil ambiental da AEC é mais nocivo, 
uma vez que apresenta uma maior quantidade de emissões para a maioria das categorias de 
impacto analisadas. Entretanto, é importante ressaltar que o sistema em TP demonstrou um 
desempenho ambiental inferior para as categorias Toxicidade Humana, Ecotoxicidade 
aquática de água doce e Depleção abiótica. Embora este último sistema registre menores 
impactos nessas categorias específicas, é fundamental evitar qualquer juízo de valor entre 
elas, uma vez que cada categoria deve ser analisada individualmente, mesmo havendo 
variação de valores que variam da ordem milhões de kg equivalentes à décimos de milésimo, 
como mostrado na Tabela 1. 

A análise comparativa dos impactos totais normalizados foi realizada com o objetivo de 
converter os valores dos indicadores de categoria de impacto em uma mesma unidade, a fim 
de identificar sua significância relativa. Constata-se que, para os valores normalizados, a AEC 
apresenta uma maior contribuição nos impactos ambientais totais para as categorias avaliadas, 
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totalizando 1,28 x 10-7, enquanto a TP alcança 7,63 x 10-8. Portanto, os impactos causados 
pelo sistema em AEC são aproximadamente 68% maiores do que os causados pelo sistema 
em TP. 

Tabela 1: Comparativo entre os dados de caracterização das residências em AEC e TP  

Categorias de impacto Unidade AEC TP Diferença (%) 
Aquecimento global kg CO2 eq 1,98E+04 7,92E+03 149% 

Depleção da camada de ozônio kg CFC-11 eq 1,30E-03 6,06E-04 114% 
Ecotoxicidade aquática marinha kg 1,4-DB eq 2,34E+07 1,34E+07 75% 

Depleção abiótica (combustíveis fósseis) MJ 1,69E+05 9,84E+04 72% 
Acidificação kg SO2 eq 5,71E+01 3,82E+01 49% 

Oxidação fotoquímica kg C2H4 eq 3,75E+00 2,82E+00 33% 
Eutrofização kg PO4 eq 1,60E+01 1,26E+01 27% 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DB eq 1,86E+01 1,55E+01 20% 
Toxicidade Humana kg 1,4-DB eq 7,39E+03 7,50E+03 -2% 

Ecotoxicidade aquática de água doce kg 1,4-DB eq 5,72E+03 6,43E+03 -11% 
Depleção abiótica kg Sb eq 1,01E-01 1,94E-01 -48% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4. Conclusão 

A fase operacional no sistema em TP apresentou maior relevância nos impactos analisados. 
Dessa forma, para otimizar o desempenho ambiental nesta fase, são necessários estudos sobre 
o comportamento dos insumos básicos que compõem a parede de TP, bem como dos 
componentes do sistema, a exemplo do revestimento, visando aumentar sua durabilidade. 

Em relação à análise das etapas construtivas, observou-se que a superestrutura apresenta 
maior contribuição nos impactos por categoria, para ambos os sistemas. Além disso, ao 
examinar detalhadamente a contribuição de cada material, notou-se que alguns deles, e 
apresentam impacto mais significativo do que outros, a exemplo do bloco cerâmico, cimento e 
telha de concreto para o sistema em AEC, e da telha cerâmica, aço, verniz e lajota cerâmica 
para o sistema em TP. Esse resultado destaca a importância da especificação criteriosa dos 
materiais de construção durante a fase de projeto. 

A exemplo do sistema em TP, que demanda um volume considerável de terra impactando 
mais acentuadamente na Depleção Abiótica, a preferência pelo uso de terra de reuso, como 
materiais provenientes de escavações ou de atividades de cortes e aterros, pode consolidar 
uma alternativa menos prejudicial em termos ambientais, em consonância com o observado 
por Caldas et al. [11]. Assim, os estudos do perfil ambiental permitem ao projetista otimizar o 
sistema construtivo escolhido, por meio da revisão dos materiais, processos e equipamentos 
previstos dentro do sistema de produto. Nesse contexto, a ACV emerge como uma potencial 
ferramenta projetual, fornecendo suporte ao projetista em relação a possíveis substituições de 
insumos considerados mais prejudiciais ao meio ambiente. Para isso, sugere-se uma escolha 
que priorize materiais menos processados, ou ainda subprodutos de outros processos 
produtivos. 

Salienta-se, por fim, que alterações em parâmetros projetuais como espessura das paredes e 
proporção dos insumos que compõem a taipa, influenciam diretamente no perfil ambiental 
desse sistema. Assim, extrapolações das análises dos perfis ambientais dos sistemas avaliados 
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podem ser realizadas desde que observadas as condições de contorno detalhadas no presente 
estudo. 
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